CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
ﬂ Zkusebna fyzikalnich vlastnosti material, konstrukci a budov - Praha

Zkudebni laboratof &. 1007.4 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025
Prazska 16, 102 00 Praha 10 Hostivar
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Zkouska: Méfeni obsahu pfirodnich radionuklidi { 2°Ra, 2 Th, ¥ K) ve stavebnich materidlech
. ZP-23 (vyhlaska 422/2016 Sb.)

Objednatel: Z.K K. s.r.o., Husova 2274, 508 01 Hofice v Podkrkonosi

PSC: 508 01

Cislo zkusebniho vzorku: 19/R025

Popis zkusebniho vzorku: VYHNANOVSKY PISKOVEC, smésny vzorek z denni vyroby, tuzemsko
¢. vzorku: 405/19

Zavod, vyrobce, lokalita: VYHNANOV, WUHNANOFF s.r.0., Upicka 164, 541 01 Trutnov Horni
Predmeésti

Datum odbéru: 7.3.2019 Odebral (firma/osoba): Z.KK s.r.o./V. Medejdova
/
Piistroje pouzité k méfeni: Spekirometr Silena VARRO 16 + program Gama
Kalibrace: CMI lIZ Praha, ovéfovaci list s platnosti do 16.1.2020
Povoleni k provad&ni &innosti: Rozhodnuti SUJB/RCHK/4985/2010 s platnosti do 31.12.2026.
Zkouska provedena dne: 11.3.2019

Vysledky zkousky:
Zkouska Vysledek Bg/kg Rozsifena nejistota %
Hmotnostni aklivita ** Ra <15 <16,0
Hmotnostni aktivita ** Th <10 <127
Hmotnostni aktivita “’K <150 <2.9
Index hmotnostni aktivity | <0,15 8,3

Tyto naméfené hodnoty se vztahuji pouze k vyse specifikovanému méfenému vzorku. Vysledky
zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako rozifena nejistota s koeficientem rozsiteni
k=2, coz pro normalni rozdéleni cdpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.
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Material se posuzuje podie zakona 263/2016 a vyhlasky ¢.422/2016.

Index hmotnostni aktivity prevyduje - nepi‘evyguje' smérnou hodnotu | = 1, kterou stanovi
vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb., pro stavebni material dle ustanoveni §102 odst. 1, vyhiasky uvedeny
v pfiloze &.28 vyhlasky.

" nehodicl se 3krtne

Posouzeni provedi: /___. 9 Q.

Ing. Viktor Kilian
driltel zvlastnl odborné zpasobilost & . SUJB/RCHK/16649/2013 s platnosti do 18 7 2023

dmtel povéfen( od Ing. Antonlna Novoiného, generéinfhe feditele a pfedsedy pfedstavenstva CSl a.s. podep|sovat protokoly
vypracované podle vyhlasky &.422/2016 Sb, N

Za zkusebnu fyzikalnich vlastnosti materiall, konstrukcl a budov - Praha

Ing. Petr SkOIﬂik v zastoupen|
vedouc! zkuSebny.,

Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukoval jinak nez cely.
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